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Laboratorio Geotecnico Autorizzato " SETTORE ROCCE "

ai sensi della Circolare Ministeriale 7618/STC Decreto n° 7154 del 28/10/2014 ‘

[Verbale accettazione N. 309 del  9/8/2018 CertificatoN. 3771 del 29/8/2018 |
Committente: Comune di Mistretta
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./ Part.iva 01210220834

Progetto /Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immibili per
finalita turistico ricettive
Localita Prelievo Campione:  Mistretta (ME)

Sondaggio S1 Campione C1
prelevato da: m. 0,50 am. 0,80
Descrizione visiva: Quarzarenite di colore giallo-bruno a grado di cementazione medio-alto
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|REP. 270 ] Data inizio prova: 09/08/2018 Data fine prova:  09/08/2018

L 0 QPFTHMPNT ATORE

, ?41&9;595'




Meccanica Terre e Rocce del dott. Filippo Furia \ Pagina 1di 1
Via C. Colombo n 69 - 94018 Troina (EN) |

tel. + 39 0935 657178  Partita I.V.A. 00602230864

Laboratorio Geotecnico Autorizzato " SETTORE ROCCE"

ai sensi della Circolare Ministeriale 7618/STC Decreto n® 7154 del 28/10/2014

IVerbale accettazione N. 309 del 9/8/2018 Certificato N. 3772 del 29/8/2018 '

Committente: Comune di Mistretta
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./ Part.iva 01210220834

Progetto / Lavoro: Rigualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immibili per finalita
turistico ricettive

Localita Prelievo Campione : Mistretta (ME)
Sondaggio S1 Campione C1
prelevato da: m. 0,50 am. 0,80

Descrizione visiva: Quarzarenite di colore giallo-bruno a grado di cementazione medio-alto

MASSA VOLUMICA APPARENTE
ASTM C97-02 / ISRM (1972)

Geometria provini: cilindrica

peso (g)= 1001,20
altezza media (mm)=  gg 40
diametro medio (mm)= g4 .70
area (mm2)= 5242, 45

volume (mm?) = 452947 ,36

massa volumica (KN/m®) =| 21,68

REP. 270 | [Eata inizio prova: 10/08/2018 Data fine prova: 10/08/2018 l
Nota: prova eseguita su provini asciutti
/|
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_ai sensi della Circolare Ministeriale 7618/STC Decreto n® 7154 del 28/1 0/2014 - |

|Verbale accettazione N. 309 del 9/8/2018  Certificato N. 3773 del 29/8/2018 |
Committente: Comune di Mistretta
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./ Part.iva 01210220834

Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immibili per finalita
turistico ricettive
Localita Prelievo Campione : Mistretta (ME)

S1

Progetto / Lavoro:

Campione C1
0,50 am. 0,80

Quarzarenite di colore giallo-bruno a grado di cementazione medio-alto

Sondaggio
prelevato da: m.

Descrizione visiva:

PROVA DI TAGLIO DIRETTO SCATOLA DI HOEK
ASTM D 5607/95

800 Provino n°1 Provino n°2 Provino n°3
Def. Sforzo di Def. Sforzo di Def. Sforzo di
Orizzon. taglio Orizzon. taglio Orizzon. taglio
mm KN/n_l2 mm | KN/m"| mm |KN/m’
600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 25,00 0,30 50,00 0,30 95,00
= 0,60 40,00 1,00 89,00 0,50 150,00
— — A 1,00 | 5500 | 2,00 | 136,00 | 1,50 | 236,00
= v 1,50 | 73,00 | 2,50 | 160,00 | 2,00 | 269,00
= 2,50 94,00 3,00 182,00 3,00 322,00
5 | oo 3,50 | 115,00 4,00 | 221,00 | 4,00 | 369,00
PreLEGr " 4,50 | 142,00 500 | 256,00 | 550 | 436,00
Iz S 550 | 16500 | 6,00 | 288,00 | 7,00 | 488,00
i;g{f' 6,50 188,00 7,00 316,00 8,00 522,00
[ <C| 0 IJ 8,00 206,00 8,00 350,00 9,00 553,00
\G\ 1 006 J2g0 a0 600 80 1000 1200 | | 9,00 | 220,00| 9,00 | 375,00 | 10,00 | 569,00
N /5;;;3'/‘ 9,50 | 224,00 | 10,00 | 385,00 | 10,50 | 576,00
J j,_'"“'_f_'"’ ¥ 10,50 | 226,00 | 11,00 | 392,00
‘\__“E/I/ —&— Serie1 —— Serie2 —&— Serie3 11,00 | 228,00
Area Massa volumica Tens. normale Sforzo di Taglio massimo
cm? (KN/m’) (KN/m2) (KN/m2)
Provino n°1 5242 45 21,68 196,14 228
Provino n°2 5242 45 21,68 392,28 392
Provino n°3 5242 45 21,68 588,42 576
[REP. 270 ] LData inizio prova: 10/08/2018 Data fine prov 14/08/2018
Nota: prova eseguita lungo giunto artificiale ~ {metodo del punzonamento)
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|Verbale accettazione N. 309 del 9/8/2018 Certificato N. 3774 del 29/8/2018 |

Committente: Comune di Mistretta
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./ Part.iva 01210220834

Progetto / Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immibili per finalita

turistico ricettive
Localita Prelievo Campione : Mistretta (ME)

S dage io S1 Campione C1
frelevato da: M. 050 am. 0,80
L‘} /
/ ‘*Descnz:one vnswa Quarzarenite di colore giallo-bruno a grado di cementazione medio-alto

)

ir«.ﬂl Qv
Rt
) Q\‘ Iscy, ALG.I
\ ﬁ\ N°109 /) fDETERMINAZIONE RUGOSITA' DEI GIUNTI J.R.C.
Wt f;aw--f«;/ (RACCOMANDAZIONI ISRM)
V\“\"-v.‘?::r _— i:l:‘.!“‘(
Profilo Giunto provino 1
Tabella di confronto Profilo
FROFILI TIPICT DY RDGOSITA' JRC
1 = + 0-3 /m
2 P 2-4
3 p—————————————] s-8
A bP————_———— s8-8 Profilo Giunto provino 2
5 P—— T | B-10
6 ———— o | 0-12 /’f\-g
= A T LT T
7 b i R | 12-14
g P e uem
S, o, D I Profilo Giunto provino 3
LI e T S " -20
REP. 270 | | Data inizio prova: 28/06/2018 Data fine prov 28/06/2018 |
Nota: prova eseguita lungo giunto artificiale
/4

Firma Direttore Laboratorio Firm

r menﬁgm

ppe)

R ReNTOs (Geom. Misi¥g
LIP By s FURIA:




